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       Dostawca:                              
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1 114,7 143,8 118,1 0 0

2 133,5 138,7 104,1 0 0

3 261,5 136,1 141,4 0 0

4 163,7 135,5 101,1 0 0

5 166,1 149,9 149,9 0 0

1 148,7 145,6 110,9 0 0

2 102,2 124,8 125,2 0 0

3 167,4 146,5 162,2 0 0

4 155,6 157,3 143,6 0 0

5 144 151,7 187,4 0 0

1 148,7 145,3 145,3 0 0

2 185,5 160,2 136,7 0 0

3 114,2 111,1 193,3 0 0

4 136,9 113,8 172,4 0 0

5 117,7 115,4 168,2 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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TABELA POMIARÓW

KARTA KONTROLI POWŁOKI CYNKOWEJ

160548201

ZINKPOWER

Wyniki pomiarów grubości

 N
r 
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o SŁUP I nr SŁUP II nr SŁUP III nr SŁUP IV nr SŁUP V nr

0,00
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143,58 145,18 145,86 0

W
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167,9

150,69

140,8

138,38

122,92

0

D
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140,6 129,16 163,18 0 0

143,99

0

0,00

0

Ocena wizualna: Wyniki pomiarów grubości warstwy - drzwiczki

Bez uwag.

Drzwiczki nr Drzwiczki nr Drzwiczki nr

Po zewnętrznej 

stronie

0,00 0,00 0,00

Po wewnętrznej 

stronie
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